Baumit Mineralni fasadni desky
s podélnymi vlakny
Fasadni desky s podélnymi vldkny

Technicc je [

Reakce na ohen: Al
Rozmér desek: 1000 mm x 600 mm
Faktor difdzniho odporu p: cca 1

Vydatnost 4.8 m?/baleni 2.4 m*/baleni 2.4 m*/baleni 1.8 m?*/baleni

Spotreba 1 m?/m? 1 m?/m? 1 m?/m? 1 m?/m?

Vydatnost 1.8 m*/baleni 1.8 m%/baleni 1.2 m?*/baleni 1.2 m?*/baleni

2 2 2

Spotteba 1 m%/m? 1 m%*m 1 m?/m 1 m¥m

Vydatnost 1.2 m*/baleni 1.2 m%/baleni 1.2 m%/balenf 0.6 m*/baleni

2 1 m?*/m? 1 m%*m?

Spotreba 1 m?/m? 1 m?m

Vydatnost 0.6 m?*/balenf 0.6 m?*/balenf 0.6 m?*/balenf 0.6 m?*/balenf

2 2 2

Spotteba 1 m?/m? 1 m?/m 1 m?/m 1 m%*m

Vydatnost 0.6 m*/balenf 0.6 m*/balenf

Spotfeba 1 m?/m? 1 m?/m?

Tento technicky list, poskytovany v rdmci nasi podpory zdkaznikdm a zpracovatellm, byl vytvofen na zdkladé nasich vlastnich zkusenosti a aktu-
alniho stavu vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuéeni predstavuji v obecném smyslu optimalni a bezpeénd, aviak pravné
nezévazna feseni, nezakladdajici smluvni vztah ani dodateéné zavazky z kupni smlouvy. Rovnéz nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéreni
vhodnosti tohoto vyrobku k zamyslenému pouziti v konkrétnich podminkéch.
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