Baumit Hmozdinky Termoz CS Il
8

Talifové hmozdinky s ocelovym Sroubovacim trnem

fechmickéddaje  produke
Kotevni hloubka: = 35 mm beton, pIné cihly, dérované cihly, lehéeny beton

Kotevni hloubka: =55 mm pérobeton

Vydatnost cca 16.6 m*/baleni cca 16.6 m*/baleni cca 16.6 m%/baleni cca 16.6 bm/baleni

Spotfeba cca 6 ks/m? cca 6 ks/m? cca 6 ks/m? cca 6 ks/m?

Vydatnost cca 16.6 m?*/baleni cca 16.6 m*/baleni cca 16.6 m*/baleni cca 16.6 m?/baleni

Spotreba cca 6 ks/m? cca 6 ks/m? cca 6 ks/m? cca 6 ks/m?

Vydatnost cca 16.6 m*/balenf cca 16.6 m*/balenf cca 16.6 m*/baleni cca 16.6 m*/baleni

Spotteba cca 6 ks/m” cca 6 ks/m” cca 6 ks/m? cca 6 ks/m?

Vydatnost cca 16.6 m*/baleni cca 16.6 m*/baleni cca 16.6 m%/baleni

Spotreba cca 6 ks/m? cca 6 ks/m? cca 6 ks/m?

Tento technicky list, poskytovany v rdmci nasi podpory zékaznikdm a zpracovatelim, byl vytvofen na zdkladé nasich vlastnich zkuSenosti a aktu-
alniho stavu vyvoje védy a techniky. Zde uvedené postupy a doporuéeni predstavuji v obecném smyslu optimalni a bezpeénd, avsak pravné
nezévazna feseni, nezakladajici smluvni vztah ani dodateéné zavazky z kupni smlouvy. Rovnéz nezbavuji zpracovatele zodpovédnosti za provéreni
vhodnosti tohoto vyrobku k zamyslenému pouziti v konkrétnich podminkéch.
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