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Baumit DuolLight
Leichtmauermortel

m  besonders leicht und ergiebig
= zum Mauern und Verputzen
m fiir einfache statische Anforderungen

Die , leichte” Alternative zum Mauern und Verputzen. Werksgemischter Leichtmauermortel der Mortelklasse M 2,5. Ergiebig wie 40 kg
Schwermortel und dabei um 70 % leichter. Auch zum handischen Verputzen von Kleinflachen geeignet, fiir auen und innen.

Hydraulische Bindemittel, Perlite, Zusatze

Universeller, leichter, warmedammender Mauer- und Putzmoértel der Mortelgruppe M 2,5 nach ONORM EN 998-2 bzw. CS Il nach-
ONORM EN998-1.

Zum Mauern fur alle handelstblichen Mauersteine, zum handischen Verputzen. Fur Verfliesung geeignet. Nicht geeignet im Sockel-
und Spritzwasserbereich.

Qualitatskategorie: Economy

DuolLight 25I

Wasserbedarf ca.10- 11 1/Sack

Sack 251, 1 Pal. = 72 Sack = 1,8 m2
Trocken auf Holzrost 9 Monate foliiert lagerfahig.
Eigenliberwachung durch unsere Werkslabors.

Die detaillierte Einstufung gemaf ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemaf Artikel 31 und Anhang Il der
Verordnung Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder fordern das
Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Die Putzgrundpriifung hat nach den Richtlinien der ONORM B 3346 zu erfolgen. Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei,staub-
frei, nicht wasserabweisend, frei von Ausblihungen, tragfahig und frei von losen Teilen sein.

Baumit DuoLight kann mit Quirl, Freifall-, Zwangs- oder mit einem Durchlaufmischer gemischt werden. Beim Mischen mit Quirl,Freifall-
oder Zwangsmischer wird zuerst das Anmachwasser und dann der Trockenmortel in die Mischmaschine gegeben (Mischzeit3 - 5 Min.
bei Freifallmischer, 2 - 3 Min. bei Zwangsmischer und Quirl). Immer den gesamten Sackinhalt anmischen. Wird Baumit DuoLight mit
dem Durchlaufmischer gemischt, erfolgt die Wasserzugabe automatisch.

Mauern:

Die Vermauerung der Mauersteine hat It. ONORM B 2204 ,Ausfiihrung von Bauteilen“ zu erfolgen. Die Verarbeitungsrichtlinien
derZiegel- und Mauersteinhersteller sind zu beachten. Vollflachig und kantenbundig mauern.

Putzen:

Vor Putzbeginn sind, zwecks einfacher Verarbeitung, bei allen Kanten und Ecken rostfreie Drahteckwinkel im Aufenbereich und
Putz-eckleisten im Innenbereich mit Baumit SpeedFix (keinesfalls Gips) zu versetzen. Bei zu verfliesenden Bereichen Schnellputz-
leistenals Abziehhilfe verwenden.Einige Stunden vor dem Verputzen das Mauerwerk griindlich vornassen. Auf allen mineralischen
Untergriinden ist ein BaumitVorSpritzer mit einer Standzeit von mind. 3 Tagen, auf HWL-Platten mit einer Standzeit von mind. 14
Tagen aufzubringen. Putzfaschenaus Baumit DuoLight herstellen und kurz ansteifen lassen. Baumit DuoLight mit der Kelle anwerfen
und mit einementsprechenden Gerat (z.B. angenasste Holzlatte) abziehen, nicht glatten oder reiben. Bis 3 cm in einem Arbeits-
gang verarbeitbar. Bei groReren oder schwankenden Putzdicken in mehreren Arbeitsschritten verarbeiten.Die vorher aufgetragenen
Schichten ausreichend und rau ansteifen lassen.
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Allgemeines und Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss wahrend der Verarbeitung und des Abbindevorganges tber +5°C liegen. BeiVer-

Hinweise wendung von Heizgeraten ist auf eine gute Querbellftung zu achten. Direkte Beheizung des Putzes ist unzulassig.Zu beachten
sind auch die Verarbeitungsrichtlinien fir Werkputzmortel der dsterreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz in der jeweilsletztgiltigen
Version. Fir die Ebenflachigkeit ist die DIN 18202 anzuwenden.Frische Putzflachen mind. 2 Tage feucht halten.Vor jeder weiteren
Beschichtung ist eine Standzeit von mind. 5 Tagen je cm Putzdicke einzuhalten. Installationsschlitze, Mauerwerksfugen, Locher etc.
sind mit einem geeigneten Material (z.B. Baumit SpeedFill) in einem getrennten Arbeitsgang zu verschliefen.Zu verfliesende Flachen
diirfen nicht verrieben werden (ONORM B 3346 beachten).Bei unterschiedlichen Putzgriinden ist vor der Endbeschichtung eine
bewehrte Zwischenschicht notwendig (z.B. Baumit StarContatc mit Baumit StarTex)

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und
keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwen-

dungszweck selbst zu prifen.
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