Vorteile

Produkt

Zusammensetzung

Eigenschaften

Anwendung

Technische Daten

Lieferform

Lagerung

Einstufung It. Che-
mikaliengesetz

Untergrund

Baumit Glitter

Transparente Beschichtung mit Metallic-Glitter

B Glitzereffekt
m fiir die Fassade
dekorative Effektbeschichtung

Verarbeitungsfertige, transparente Beschichtung mit Metallic-Glitter. Verarbeitung mittels Spritztechnik - siehe Produkt-
datenblatt.

Organische Bindemittel (Reinacrylat), Metallicglitter, Additive, Wasser.
Wetterbestéandige, hoch beanspruchbare, stark wasserabweisende und diffusionsfahige Beschichtung.

Baumit Glitter ist eine Effektbeschichtung fur strukturierte Untergrinde, welche einen zuséatzlichen metallischen Glitter-
effekt bewirkt.

Glanzgrad: G1 glanzend
Rohdichte: ca. 1 kg/dm?®

bis zu 12 h (bei tieferen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtig-

e el keit kann sich die Trockenzeot verlangern)

p-Wert: ca. 50

Kibel zu 14l = 1 Pal. = 16 Kibel = 224 | / Kibel zu 5 = 1 Pal. = 48 Kibel = 240 |
Trocken, kihl, frostfrei und verschlossen 12 Monate lagerfahig.

Die detaillierte Einstufung gemaB ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gem&B Artikel 31 und Anhang
Il der Verordnung Nr. 1907/2006 des Européischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder
fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Die Untergrundpriifung hat nach den Richtlinien der ONORM B 2230 und B 3346 zu erfolgen.
Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, nicht wasserabweisend, frei von Ausblihungen, tragféhig und frei
von losen Teilen sein.

Geeignet auf:

Kalk/Zement- und Zementputzen verrieben

gut haftenden Mineral- und Silikatfarbanstrichen und -putzen
gut haftenden Dispersionsanstrichen und -putzen

gut haftenden Silikonanstrichen und -putzen

Bedingt geeignet auf:
B Kalkputzen- und Anstrichen (unbedingt Karbonatisierung beachten!)

Nicht geeignet auf:
B Kunststoffen und Harzen
B Lack- bzw. Olfilmen und Leimfarben
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Untergrundvorbe-
reitung

Verarbeitung

Allgemeines und
Hinweise

B Kreidende bzw. leicht sandende Oberflachen verfestigen (z.B. Baumit MultiPrimer

B Verschmutzte Flachen reinigen

B algenbefallene Untergriinde mit Spezialmittel (z.B. Baumit FungoFluid) behandeln

B schlecht haftende, verwitterte Anstriche mechanisch entfernen

B schadhafte bzw. rissige, mineralische Flachen mittels Spachtelmasse (z-B. Baumit StarContact) Uberziehen und ggf. mit
Baumit StarTex bewehren

Baumit Glitter ist verarbeitungsfertig und ohne Zugabe von Wasser zu verwenden. Vor Beginn der Arbeiten wird das Anlegen
einer reprasentativen Musterflache unter Beriicksichtigung von 6rtlichen Gegebenheiten, Gertistlagen, etc. empfohlen.
Der maschinelle Auftrag von Baumit Glitter erfolgt mit einem geeigneten Spritzgerat (z.B. Trichterpistole, 4mm Dise).
Beim maschinellen Auftragen von Baumit Glitter ist auf eine konstante Bewegungsgeschwindigkeit und einen konstanten
Abstand des Spritzgerétes zur Oberflache zu achten.

Der héndische Auftrag erfolgt gleichmé&Big und ohne Unterbrechungen mittels Lammfellroller im Kreuzgang.

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss wéhrend der Verarbeitung und des Abbindevorganges mindestens
+5 C betragen.

Witterungsschutz:

Die Fassade vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind schiitzen (z.B. mittels geeigneter Gerlstschutz-
netze).

Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder tiefe Temperaturen (z.B. Spatherbst) kénnen die Trocknungszeit deutlich verlangern und
den Farbton ungleichmé&Big veréndern. Hohe Temperaturen im Sommer verkirzen die Trocknungszeit (Aufbrennen der
Beschichtung moglich).

Farbton:

Die Farbtonentwicklung kann durch die Untergrundverhéltnisse, Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflusst werden.

Vor allem Fassadenteilflachen (Gerustschatten), UngleichmaBigkeiten im Untergrund (Struktur, Saugverhalten) bzw. unter-
schiedliche Witterungsbedingungen ergeben Farbunterschiede (Flecken).

Farbgleichheit kann nur innerhalb einer Produktionscharge gewahrleistet werden. Bei Verwendung von verschiedenen
Chargen sind diese unbedingt vor Beginn zu vermischen.

Sicherheitsvorkehrungen:
Es gelten die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes.

Reinigungshinweise:

Augen und Hautflachen sowie die Umgebung der Beschichtungsflachen, insbesondere Glas, Keramik, Klinker, Naturstein,
Lack und Metall schitzen. Gegebenenfalls Spritzer mit viel Wasser abspdlen. Nicht bis zum Austrocknen und Erhérten
warten. Werkzeuge und Geréte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstiitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfah-
rungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhaltnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kéufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung
fur den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu priifen.
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