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Einstufung It. Che-
mikaliengesetz

" Baumit KlimaFinish
Verarbeitungsfertige Kalkspachtel

B feuchtigskeitsregulierend und mineralisch
®  fiir alle Flachen im Innenraum

B vielfiltige Oberflaichengestaltung

Verarbeitungsfertige, naturweiBe, klimaregulierende Kalkspachtelmasse mit geglatteter Oberflache auf mineralischen
Wand- oder Deckenflachen, sowie Trocknebauplatten.Oberflachengiite Q3-Q4 auf Null ausziehbar.Handisch oder maschi-
nell verarbeitbar.

Mineralische Bindemittel, ausgesuchte naturweiBe Steinmehle, Zusatze, Wasser.

Hochwertige Kalkspachtelmasse fiir den Innenbereich. Hoch diffusionsoffen und das Raumklima verbessernd. Optimal fiir
handische und maschinelle Verarbeitung geeignet.

Zur Herstellung von glatten Oberflachen im Innenbereich. Nicht geeignet fir Verfliesungen.

pH-Wert: ca. 12
Qualitatskategorie: Premium

sd-Wert: ca.0.01 m

TVOC: <100 ppm = E.L.F
p-Wert: ca.8
Wasseraufnahme kapillar: ca. 0.4 kg/(m?.h0,5)
Warmeleitzahl: ca. 0.700 W/mK

Kérnung 0.2 mm
Verbrauch ca. 3 kg/m*/2mm
Kiibel 20 kg

Trocken, kihl, frostfrei und verschlossen 6 Monate lagerféhig

Die detaillierte Einstufung gemaB ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemaB Artikel 31 und Anhang
Il der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder
fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Untergrund Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, saugféhig, frei von Ausblihungen, tragfahig und frei von losen
Teilen sein. Die Priifung des Untergrundes hat gema3 den ONORMEN B 2230, B 3346 und B 6400 zu erfolgen.
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Verarbeitung Baumit KlimaFinish im Kibel grindlich aufrihren.
Baumit KlimaFinish mit der Stahltraufel aufbringen, abziehen und erharten lassen (eventuell unter Materialbeigabe ,zudri-
cken”) und nach ganzlicher Erhértung (je nach Witterung und Untergrundsaugféhigkeit ab ca. 2 Stunden) mit Baumit Klima-
Finish diinn Gberziehen und feinste Oberflache (Glatte) herstellen (nicht mit Wasser abglatten!).

Allgemeinesund  Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss wahrend der Verarbeitung und des Abbindevorganges tiber +5°C
Hinweise liegen. Bei Verwendung von Heizgeré&ten ist auf eine gute Querbeliftung zu achten. Direkte Beheizung ist unzulassig.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstiitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfah-
rungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhaltnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kéufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung
fur den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prifen.
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