
1/2 Produktdatenblatt
14-10-2026

Baumit Beteiligungen GmbH
A-2754 Waldegg, Wopfing 156 - www.baumit.com

Baumit openContact
Mineralischer Kleber und Unterputz

Vorteile 	� Hochdiffusionsoffen
	� für Baumit Open-System
	� weiß

Produkt Diffusionsoffener, weißer, mineralischer Kleber und Unterputz – speziell entwickelt für das Baumit openSystem. Auch auf 
mäßig feuchtem und salzbelastetem Mauerwerk im Rahmen eines Sanierungskonzeptes geeignet.

Zusammensetzung Weißzement, organische Haftvermittler, Sande, Zusätze.

Eigenschaften Wasserdampfdurchlässiger Kleber und Unterputzmörtel für außen mit hoher Klebekraft. Wasseraufnahmehemmend und 
gut verarbeitbar.

Anwendung Zum Kleben und Bewehren von Baumit open FassadenPla tten, Baumit open FassadenPlatte Schallschutz, Baumit open 
FassadenPlatten plus und Baumit FassdenPlatte Schallschutz plus . (Bewehrung mit Baumit open TextilglasGitter).

Technische Daten Produkt

Min. Schichtstärke: 3 mm

Qualitätskategorie: Premium

Trockenrohdichte: ca. 1350 kg/m³

μ-Wert: ca. 18

Wärmeleitzahl: ca. 0.800 W/mK

 Variante(n) 25 kg Silo

Körnung 0.6 mm 0.6 mm 

Verbrauch ca. 4 kg/m² - 5.5 kg/m² ca. 4 kg/m² - 5.5 kg/m² 

Wasserbedarf ca. 6 l/25kg 240 l/to 

Lagerung Trocken auf Holzrost 12 Monate lagerfähig.

Untergrund Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, sta ubfrei, nicht wasserabweisend frei von Ausblühungen, tragfähig und frei 
von losen Teil en sein. Die Prüfung des Untergrundes hat nach den ÖNORMEN B 2259, B 3346 un d B 6410 zu erfolgen. Die 
Ebenheit der Wand hat der DIN 18202 zu entsprechen.
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Verarbeitung Anmischen: Pulverkleber in reines Wasser einstreuen und mit einem geeigneten Rührwerk durchmischen bis eine klum-
penfreie Masse e ntsteht (im Durchlaufmischer konstante Wasserzugabe; ein Nachmischen mittels Rüh rwerk ist erforder-
lich). Etwa 5 Minuten rasten lassen und nochmals durchrühren. Ver arbeitungszeit: ca. 1,5 Stunden. Bereits angesteiftes 
Material darf keines Falls mit Wasser wieder „gängig“ gemacht werden. Jede Beigabe von Zusatzmittel (z.B . Frostschutz, 
Schnellbinder) ist unzulässig.

Kleberauftrag: Der Klebeauftrag erfolgt mittels der Rand-Wulst-P unkt-Methode. Die Menge an aufgetragenem Kleber ist 
so zu wählen, das s sich unter Berücksichtigung der Untergrundtoleranzen und der Schichtdicke des K lebers (ca. 1 bis 2 
cm) eine Kontaktfläche mit dem Untergrund von mind. 40% ergi bt. Am Rand der Platte wird umlaufend ein ca. 5 cm breiter 
Streifen und in der Mitte der Platte werden drei etwa Handteller große Klebepunkte aufgetragen. Unebenhei ten bis 10 mm 
können im Klebebett ausgeglichen werden.

Dämmplattenverlegung: Grundsätzlich sind nur ganze Dämmplatten von unten nach oben satt aneinander gestoßen und 
„voll auf Fuge“ i m Verband zu verlegen. Die Verwendung von Reststücken (Mindestbreite 15 cm) is t zulässig, sie dürfen 
nur vereinzelt über die Fläche verteilt werden, jedoch nicht an Gebäudeecken. Auf planebene und fugenfreie Verlegung 
der Dämmplatten ist zu achten. In die Plattenstöße darf kein Kleber gelangen. Plattenstöß e dürfen nicht in die Kanten von 
Öffnungen (z.B. Fenster- und Türöffnungen) übergehe n. Die Ausbildung der Gebäudekanten erfolgt verzahnt in Platten-
breite. Hi er dürfen nur ganze und halbe Platten eingesetzt werden.

Dübelung: Falls eine Dübelung erforderlich ist, dan n kann diese bereits 24 Stunden nach der Verklebung der Dämm-
platten durchgeführt we rden. Siehe ÖNORMEN B 6124, B 6400 und B 6410. Die Dübelköpfe sind vor dem Aufbringen der 
Flächenb ewehrung mit gleichem Material zu überziehen.

Flächenbewehrung: Nach Abbinden des Klebers werden die Dämmplatten überschliffen und gereinigt. Danach wird 
Baumit ope n KlebeSpachtel W mit einer rostfreien Zahnspachtel (10 mm Zahnung) aufgezogen. In den frischen Unter-
putzmörtel wird das Baumit open TextilglasGitt er in faltenfreien, möglichst durchgehenden Bahnen mit einer mind. 10 cm 
breiten Überlappung eingebettet. Das Textilglasgitter muss mind. 1 mm (im Überlappungsbe reich mind. 0,5 mm; max. 3 
mm) mit Baumit open KlebeSpachtel W überdeckt sein. Das eingebettete Textilglasgitter ist „nass in nass“ mit Unterputzmö 
rtel zu überziehen. Ein übermäßiges Glätten ist zu vermeiden. Entstandene Spachtelgrate sind nach der Trocknung abzu-
stoßen. Ergänzend zu den zitierten Normen, sind die jeweili g gültigen Verarbeitungsrichtlinien für Wärmedämmverbund-
systeme zu beachten!

Allgemeines und 
Hinweise

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges mind. +5°C 
betragen. Fassade v or direkter Sonnenein- strahlung, Regen oder starkem Wind schützen (z.B. m ittels Gerüstschutznetz). 
Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die Trocknungszeit deutlich verlängern. Auf Fassadenplatten, die 
länger als 2 W ochen der UV-Strahlung ausgesetzt waren (vergilbte Platten), darf nicht ge spachtelt werden; ein neuerliches 
Überschleifen und Entstauben ist erforderlich.
Vor jeder weiteren Beschichtung ist eine Standzeit von mind. 2-3 Tagen 1) einzuhalten, wobei es vor allem wichtig ist, dass 
d ie Beschichtung ein einheitliches trockenes Bild ohne feuchte Stellen (dunkle Flecken auf der Fassade) ergibt.
1) Bezogen auf eine Umgebungstemperatur von +20° C und rel. Luftfeuchte ≤ 70 %. Ungünstige Klimabedingungen 
können die Abbindezeit verlängern.

Endbeschichtung:
Baumit openContact mit openTop
Baumit openContact mit openFascina

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfah-
rungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches 
Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung 
für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.


